Aniliininahka

Suojeltava auringolta ja suoralta valolta. Pyyhittava
sdanndllisesti pehmealla rievulla. Mikali pinta on
pahemmin likaantunut, voidaan kaytta3 erityisia
aniliininahalle tarkoitettuja puhdistusaineita
kayttdohjeita tarkkaan noudattaen. Vélté kovaa
hankausta.

Puhdistus

Pély: Pyyhittdva varoen pehmedlla rievulla.

Kuivunut lika: Kostuta pehmea riepu ja puhdista
kevyin kiertoliikkein hankaamatta. Anna kuivua ja
késittele hoitoaineella.

Nesteet: Pyyhi valittémasti kuivalla hyvin imevalla
rievulla. Al4 hankaa! Jatkohoito sama kuin ylla
mainitussa kohdassa "kuivunut lika”.

Ruoka ja rasva: Puhdista kuten yll& mainitussa
kohdassa "kuivunut lika”. Mikali pintaan jaa
rasvatahra, se imeytyy nahkaan ajan mittaan eika
vaadi erityistoimenpiteita.

HUOM!

Hiusrasva vaurioittaa jopa hiottua nahkaa. Se
tunkeutuu nahan pinnan |&pi ja aiheuttaa
tummentumia sek& jopa pintakésittelyn irtoamista.

Kaikille nahoille on tarkeaa, etta ilmankosteus on
oikea, jotta nahan pehmeys ja luonteenomainen

notkeus sailyy. Nahka kannattaa suojata kovalta

kuumuudelta.

Semianiliininahka

Pyyhi polyt sdanndéllisesti. Silloin talldin
puhdistettava kuivalta lialta ja suositellaan k&sittelya
erikoishoitoaineella pari kertaa vuodessa.

Puhdistus

Poly: Pyyhittava varoen pehmeélla rievulla.

Kuivunut lika: Pyyhi kostealla rievulla ja kuivaa
villaisella rievulla. Anna kuivua kunnolla ja kayta
lopuksi erikoishoitoainetta.

Nesteet: Pyyhi vélittémasti kuivalla hyvin imevalla
rievulla. Ald hankaa! Jatkohoito sama kuin edella
mainitussa kohdassa "kuivunut lika”.

Ruoka ja rasva: Poista heti ja jatka hoitoa kuten
edelld mainitussa kohdassa "kuivunut lika”.

Nahan puhdistus
& hoito
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Hiottu nahka

Hiottu nahka vaatii hyvin véhén hoitoa. Useimmiten lika
on poistettavissa pyyhkimélla kevyesti kostealla
rievulla. Tarke&é on ettéd tdméank&an nahan
puhdistukseen ei kdyteta sydvyttavia aineita, kuten
liuottimia, tarpéttia, bensiinid, kengankiilloketta tai
muuta vastaavaa.
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Poly Kuivunut lika
Pyyhittéavéa varoen

pehmedlla rievulla. Pyyhi kostealla rievulla ja

kuivaa villaisella rievulla.
Anna kuivua kunnolla ja
kayta lopuksi
erikoishoitoainetta.

Mielenkiintoista tietoa nahasta

Aniliininahka:

Aniliinivariaine tunkeutuu nahan lapi, jattaen pinnan
alkuperéiseen luonnolliseen muotoonsa. Vaihteleva
syyrakenne, arpien ja haavojen epatasaisuudet ovat
selvasti havaittavissa. Nahka imee vériainetta
epéatasaisesti, joten véarieroavaisuuksia saattaa ilmeta.
Aniliinivarjatylld nahalla on erityinen lAmmin tunne ja se
on pehmedaé seka notkeaa. Aniliininahka on kuitenkin
herkempaa likaantumaan.

Semianiliininahka

Pintavaria tasoittaakseen, seka jossain maarin arpia
arpien epatasaisuuksia peittddkseen, nahka vérjatédan
kevyesti toiseen kertaan. Tarkoin valitut varipigmentit
ruiskutetaan nahan pintaan. Tdméan tapaisissa kevyesti
peitetyissa nahoissa, ihon luonnolliset tuntomerkit eivat
erotu ja nain ollen ne eivat ole samalla tavalla alttiita
likaantumiselle kuin aniliininahat. Aniliininahkoihin
verrattuna semianiliiinahan vérivalikoima on I&hes
rajaton.

Nesteet Ruoka ja rasva

Poista heti ja jatka hoitoa
kuten edella mainitussa
kohdassa "kuivunut lika”.

'f

Pyyhi valittémasti kuivalla
hyvin imevalla rievulla. Al4
hankaa! Jatkohoito sama

kuin edelld mainitussa

kohdassa "kuivunut lika”.

Hiottu nahka

Tama nahka pintakorjataan osittain ja se paallystetaan
ilmaa I&péisevalla suojakerroksella. Hiotun nahan pintaan
painetaan martiokuvio. Nahka on pehmea ja notkeaa
sekad samanaikaisesti erittdin kestidvaa myds kovassa
kéytdssa.
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